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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 007/G-20/06/25 от 16.06.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 Общество с ограниченной ответственностью «Уличная Мебель».
Адрес:  425222, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Медведевский 
район, д. Ким ул. Центральная, 4-2

Наименование объекта испытаний1 Мебель уличная из вторичного пластика, в том числе 
комбинированная с металлическими каркасами (Композитные, 
пескополимерные изделия): плитка полимер-песчаная 
«Стандарт» (330х330х20 ± 2 мм)

Изготовитель1 Общество с ограниченной ответственностью «Уличная Мебель».
Адрес: 425222, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Медведевский 
район, д. Ким ул. Центральная, 4-2

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-
2020, акт отбора образцов № 007/G-20/06/25

Идентификационный номер образца № 007/G-20/06/25
Испытания проведены на соответствие
требованиям

ТУ 22.23.19-001-49214474-2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
Предел прочности, МПа, не менее:
- на сжатие

- при изгибе

ТУ 22.23.19-001-49214474-2025 12,5

2,5

12,5

2,5
Плотность, г/см3, не менее ТУ 22.23.19-001-49214474-2025 1,721 1,870
Истираемость, %, не менее ТУ 22.23.19-001-49214474-2025 0,06 0,03
Морозоустойчивость, циклов, не менее ТУ 22.23.19-001-49214474-2025 150 180
Водопоглощение, %, не более ТУ 22.23.19-001-49214474-2025 1 1

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.

1 Информация предоставлена заказчиком
Протокол испытаний № 007/G-20/06/25 от 16.06.2025 года
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3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.
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